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Polyurethanstøbning
Polyurethan benævnes i daglig tale PUR, hvilket også er den gængse og internationalt standardiserede 
forkortelse for materialet.
Polyurethan blev opdaget i 1849 af kemikerne Würtz og Hoffmann, som rapporterede om reaktioner 
mellem di-isocyanat- og hydroxylforbindelser.
Udviklingsarbejdet til et industrielt produkt blev dog først sat i gang i 1937 i Aachen i Tyskland, da 
kemikeren Otto Bayer opdagede poly­ad­di­tio­nen af di-isocyanater og kunne fornemme den 
kommercielle anvendelse af polyurethaner.
I dag er polyurethaner en meget omfattende materialegruppe. Der skelnes mellem to hovedgrupper, 
nemlig stive og fleksible polyurethaner.
I Danmark blev der i 1999 forbrugt totalt 35-40.000 tons PUR til op­skum­­ning og støbning af 
polyurethanemner.
Branchen består af 40-50 virksomheder, hvoraf de 10 største alene anvender 75 % af Danmarks totale 
forbrug af PUR-råvarer.
Branchen kan opdeles i tre materialegrupper:

Stift PUR-skum
Fleksibelt PUR-skum
Integral-PUR-skum


